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DA BONIFICA

E NITRURAZIONE
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Acciaio con un basso contenuto di Carbonio, ha una bassa temprabi-
lita, ma & tenace e facilmente saldabile. E molto utilizzato per la produ-
zione di tubi ad alta tenacita e buona resistenza destinati all'industria
meccanica e a numerose applicazioni nell'aereonautica e motoristica.

Acciaio da costruzione saldabile, bonificato a tempra efficace. ldoneo per
costruzioni meccaniche.

25CrMo4 UNI EN 10083-3 / 1.7218 / Qualita materiale: 25CrMo4 / Aisi/-Din 25CrMo4

COMPOSIZIONE CHIMICA
C% Si% Mn% P% $% Cr% Mo%
0,22-0,29 | <0,40 0,60-0,90 | <0,025 <0,035 0,90-1,20 | 0,15-0,30




